156

NADELHOLZ | PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MERKMALE NADELHOLZ:

Fir Holz spricht seine NatUrlichkeit und die umweltfreundliche
,Produktion®im Wald. Aber nicht jede Holzeigenschaft sorgt fir
Zufriedenheit beim Kunden. Trotz sorgfaltiger Auswahl und Bearbeitung
lassen sich bestimmte Produkteigenschaften nicht vollig vermeiden

und sind daher zu tolerieren. Je nach Holzart sind diese Eigenschaften
unterschiedlich ausgepragt. Informieren Sie sich bei lhrem Fachhandler.

Quellen und Schwinden: Durch klimatische
Einflisse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und gibt

sie ab. Bei Feuchtigkeitsaufnahme kommt es zum
Quellen des Holzes, bei Abgabe zum Schwinden.
Bei Kiefer KDI-Produkten konnen Volumenver-

dnderungen von bis zu 8 % auftreten. Stark nach-
getrocknete Bretter verformen sich z.B. in Form

von ,,Schissellungen®. Diese Eigenschaften sind

bei Nadelholzern Ublicherweise starker ausgepragt
und sind zu tolerieren. Modifizierte Holzer (TMT &
Accoya®) sind deutlich formstabiler (s. S. 158).

Farbunterschiede: Hier gilt Gleiches wie bei den
Asten. Das Farbspiel unterstreicht die Natdr-
lichkeit des Materials. Teilweise kann aber auch
der Grund fur verschiedene Farbtone in der Ver-
packung liegen. Auf3enliegende Halzer sind evtl.
schon etwas bewittert und haben dadurch bereits
einen etwas anderen Farbton bekommen. Innen
liegende Holzer werden sich nach der Verarbei-
tung aber schnell anpassen. lhre Konstruktion wird

dann ein einheitliches Farbbild bekommen.

Aste: Die Aste und Maserung
eines Holzes entsprechen der

Charakteristik eines natrlich ge-

wachsenen Rohstoffes. Jedes Stuick ein Unikat! Aste unterliegen im Prinzip

keinerlei Einschrankungen und kénnen daher in Grof3e und Anzahl variieren.
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Splintholz: Als Splintholz wird das junge Holz
direkt unter dem Kambium bezeichnet. In dem
meist helleren Splintholz wird das Wasser von den
Wurzeln zu den Blattern geleitet. Es hat dadurch
eine geringere Festigkeit und ist nicht dauer-
haft. Die Gebrauchsdauer von Splintholz kann
nur durch einen chemischen Holzschutz oder
eine Modifikation (TMT, Accoya®) gewahrleistet
werden. Ausgepragtes Splintholz ist z.B. bei der
Holzart Douglasie sehr gut zu erkennen.

Harzgallen und Harzaustritte: Kleinere Harzein-
schlisse zwischen den Jahresringen nennt man
Harzgallen. Vor allem in den ersten 1-2 Jahren nach
der Fertigstellung kann es zu Harzaustritten kom-
men. Das ausgetretene Harz wird durch Sonnenein-
strahlung relativ schnell sprode und wittert mit der
Zeit ab. Das ausgehartete Harz kann man auch mit

einem Stlick Holz oder einer Spachtel abschaben.

Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet im
Holz nicht gleichmallig statt. Dadurch konnen soge-
nannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen in
der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die
Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.

Blaue: Die blau bis blaugraue Verfarbung wird durch
bestimmte Pilze hervorgerufen. Da der Blauepilz sich
nur von Zellinhaltsstoffen erndhrt ist er keine Gefahr
fur die Substanz des Holzes. Es ist keine Faulnis

sondern lediglich eine oberflachliche Verfarbung, die
mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, optisch
weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen wird.
Verhindern lasst es sich nur durch einen chemischen

Holzschutz, einer Grund- und Blauesperre.

Kreuzholz: Insbesondere die Pfostenabmessungen
7 x 7 cmund 9 x 9 cm werden als hochwertiges
Kreuzholz eingeschnitten. Bei diesem Verfahren wird
der Kern des Stammes aufgetrennt. Dadurch werden

Rissbildung und Verdrehung deutlich reduziert.

Markrohre: Die Markrohre befindet sich in der

Mitte des Baumstammes. Je nach Alter ist sie

stark oder weniger stark ausgepragt. Sie ist zu
Lebzeiten des Baumes der Versorgungskanal
gewesen. Falschlicherweise wird sie manchmal als

Faulnis oder Insektenbefall angesehen.

Schimmel und Stockflecken: Besonders in der
warmen Jahreszeit kann es oberflachlich zu Stock-
flecken und Schimmelbefall kommen. Diese Pilze
sind jedoch nicht holzzerstérend. Sie beeinflussen
nicht die Festigkeit. Sie konnen abgewischt wer-

den, bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab.

Salzausblihungen: Vor allem im ersten Jahr nach
der Fertigstellung kann es vereinzelt zu Harzaus-
tritten in dieser Form kommen. Durch die Kes-
seldruckimpragnierung wird das Harz grin-weif3
eingefarbt. Dadurch entstehen kleine Flecken auf
der Oberfliche. Die Sonne hartet diese Flecken,
so dass diese abgebUrstet oder abgewischt werden
konnen. Mit der Zeit verwittern sie von allein und

stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Raue Stellen: Trotz sorgfaltiger Bearbeitung mit
modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte raue
Stellen an der Holzoberflache nicht vermeiden. Ins-
besondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbei-

tungsrichtung verlaufen, z. B. um die Aste herum.

Hirnrisse: Hirnrisse verlaufen vom Hirnende ei-
nes Brettes einige Zentimeter in das Brett hinein.
Sie konnen dann auch als Oberflachenriss sicht-
bar sein. Uber das Hirnholz findet ein schnellerer
Austausch von Feuchtigkeit statt, dadurch lassen

sich Risse nicht verhindern.



